
Geom Fantino Cantiere Pordenone
misurazione del soffitto della sala grande prima 
dell'isolamento
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Misurazioni °C
Sp1 13,9

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C
Distanza 1 m
Temp. atmosferica 20 °C
Temp. ottiche est. 20 °C
Trasm. ottiche est. 1
Umidità relativa 50 %
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Geom Fantino cantiere Pordenone
misurazione del soffitto della sala grande dopo 
isolamento
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18/12/2014 09:00:07 °C

Sp1

18,5

12,4
IR_0860.jpg FLIR_i7 601020461

Misurazioni °C
Sp1 15,9

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C
Distanza 1 m
Temp. atmosferica 20 °C
Temp. ottiche est. 20 °C
Trasm. ottiche est. 1
Umidità relativa 50 %
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Geom Fantino Cantiere Pordenone
misurazione del soffitto della camera prima 
dell'isolamento
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Misurazioni °C
Sp1 15,0

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C
Distanza 1 m
Temp. atmosferica 20 °C
Temp. ottiche est. 20 °C
Trasm. ottiche est. 1
Umidità relativa 50 %
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Evidenziato

Enrico
Evidenziato



Geom Fantino Cantiere Pordenone
misurazione del soffitto della camera dopo l'isolamento
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Misurazioni °C
Sp1 17,9

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C
Distanza 1 m
Temp. atmosferica 20 °C
Temp. ottiche est. 20 °C
Trasm. ottiche est. 1
Umidità relativa 50 %
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Sig Carollo Cogollo
Misurazione del sofitto interno prima dell'isolamento
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Misurazioni °C
Sp1 15,5

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C
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Sig Carollo Cogollo
misurazione dei soffitti dopo isolamento
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Misurazioni °C
Sp1 19,8

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C
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Sig Peruffo Piovene

misurazioni prima dell'isolamento 18.02.2013.
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Misurazioni °C
Sp1 12,1

Sp2 12,7

Sp3 12,1

Sp4 12,9

Sp5 10,0

Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C
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Sig. Peruffo Piovene

misurazioni dopo isolamento BONDED 19.02.2013
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Misurazioni °C
Sp1 15,3

Sp2 15,0

Sp3 14,6

Sp4 16,1

Sp5 10,6

Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C
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Sig Peruffo Piovene

misurazioni camera grande prima dell'isolamento
18.02.2013.
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Misurazioni °C
Sp1 11,1

Sp2 11,2
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Sp4 10,9

Sp5 11,6

Sp6 9,9

Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C
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sig Peruffo Piovene

misurazioni dopo isolamento BONDED camera grande
19.02.2013.
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Misurazioni °C
Sp1 16,6

Sp2 15,9
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Sp8 15,4

Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C
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Scuole di Pedemonte VI
Aule misurate prima dell'isolamento termico del solaio
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Misurazioni °C
Ar1 Max
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Average

16,2
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15,1

Sp1 15,6

Sp2 15,8

Sp3 15,6

Sp4 14,2

Sp5 15,5

Sp6 15,9

Sp7 15,2

Sp8 15,8

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C
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Scole di Pedemonte VI
Aule misurate dopo l'isolamento termico del solaio con 30 
cm di fibra di cellulosa stabilizzata Greenfiber
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Misurazioni °C
Ar1 Max
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Average

21,2
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Sp1 19,9

Sp2 19,4

Sp3 19,5

Sp4 18,7

Sp5 19,4

Sp6 19,4

Sp7 19,1

Sp8 19,8

Parametri
Emissività 0.75
Temp. rifl. 20 °C

Enrico
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Cantiere geom. Calore Sarcedo VI
Misurazione soffitto salotto prima dell'isolamento
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Misurazioni °C
Ar1 Max
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Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C
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Cantiere Geom. Calore Sarcedo VI
misurazione soffitto dopo l'isolamento con 30 cm di fibra
di cellulosa stabilizzata GreenFiber
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Misurazioni °C
Ar1 Max
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23,1
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Sp1 22,7

Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C

Enrico
Evidenziato

Enrico
Evidenziato



Sig Alex Thiene VI
Camera grande prima dell'isolamento
tem. superficiale intonaco interno soffitto
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Ar1 Max
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Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C
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Sig Alex Thiene camera grande dopo l'isolamento
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Parametri
Emissività 0.75

Temp. rifl. 20 °C
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